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[JAditivo flexibilizante para mezclar con barnices y
acabados 2K. Mezclado con productos de acabado
y en diferentes proporciones de mezcla se podran
conseguir varios niveles de elasticidad para los

diferentes tipos de plastico del vehiculo
[IDisponible en envase de 1

[JAditivo flexibilizante pa"':; mistura con
esmaltes de acabamento 2K.
produtos e em diferentes propc
serdo possiveis para ser obtidc
elasticidade para os diversos t
veiculo.

" IDisponivel em embalagem

ELASTIC %

PLASTIC PLASTIC SOFT PLASTIC

2K FILLER UHS CLEARCOAT

Max 10% Max 5% Max 10%
Cat. 5:1 Cat. 3:1 Cat. 3:1

* Se debe catalizar el total de la mezcla
* Se deve catalisar o total da mistura



